Technicky list vyrobku ‘ €

Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS

STN EN 13707:2004/A2:2009

Vrchny asfaltovany hydroizolany pas modifikovany SBS elastomérom na kompozitnej polyesterovej
rohozi vystuzenej sklenenym vlaknom, s mineralnym plnidlom, na povrchu s hrubozrnnym mineralnym
posypom, na spodnej strane s ochrannou féliou.

Pas sa vyraba na baze technolégie ,SPEED PROFILE”.

Hydroizola¢ny vrchny pas s technolégiou ,Speed Profile*. PouZiva ako vrchny hydroizola¢ny pas
v jednovrstvovych hydroizolacnych systémoch plochych striech. Aplikuje sa mechanickym kotvenim
k podkladu, alebo natavovanim.

Hornd strana Farebny hrubozrnny mineralny posyp

PozdiZny okraj 120 mm bez posypu s ochrannou féliou

Krycia hmota SBS elastomérom modifikovany asfalt s mineralnym
plnidlom

Nosnd viozka Kompozitna polyesterova rohoz

Spodna strana Profilacia “Speed Profile* a ochranna félia

Hrubka mm 5,2 (+0,2)

Sirka pozdizneho okraja mm 120

Sirka kotuca cm 100

Asfaltovany hydroizolaény pas nie je mozné aplikovat na strechu pri teplote nizSej ako 0°C, na
mokrych a zladovatenych povrchoch, po¢as dazda alebo snehu a pri silnom vetre.

Hydroizolacie s pouzitim asfaltovaného hydroizola¢ného pasu Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile
sa musia zabudovat v stlade s technickym projektom a s navodom na zabudovanie, ktory vydal
vyrobca materialu.

Dizka kotuéa bm/kotud 5,0

Pocet kotucov na palete kus 24

Plocha na palete m2 120

Hmotnost inf. kg/m2 7,61

Hmotnost kotuca inf. kg/kotuc 38
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Skusobna metoda/

Hodnota alebo

Parameter Klasifikacia Jednotky vyhlasenie
1. | Viditelné chyby STN-EN 1850 . nie su viditelné chyby
2. | Dizka (*) STN-EN 1848-1 m 25,0
3. | Sirka (%) STN-EN 1848-1 m >0,99
(1,00 £ 0,01)
4. | Priamost STN-EN 1848-1 rozdiel: <10 mm/5,0 m
------ alebo primerane pre dalSie
dizky
5. [ Hrubka STN-EN 1849-1 mm 52+0,2
STN-EN 1928
6. | Vodotesnost metdda B — odolné do 100 kPa
STN-EN 13501-1
7. | Reakcia na oher — Trieda E
Tahové vlastnosti: maximalna
tahova sila 900 £ 200
8. _ v pozdiinom smere STN-EN 12311-1 N/50 mm 700 + 200
- v prie€nom smere
Tahové viastnosti: taznost
9. - v pozdiznom smere STN-EN 12311-1 % 50 +10
- v prieénom smere 50 £10
Odolnost spoja v $myku
- vpozdizZnom smere ) 700 +200
10. - v prie¢nom smere STN EN 12317-1 N/50 mm 900 + 200
Odolnost spoja proti
odlupovaniu 200 + 100
11. - vpozdiZznom smere STN EN 12316-1 N/50 mm 200 + 100
- vprie€nom smere
STN-EN 12691
12. | Odolnost proti narazu metdda A mm 1250
metoda B -
13. | Odolnost proti statickému STN'E’,\‘ 12730 kg 20
zatazeniu metoda B
Odolnost proti pretrhnutiu
- vpozdiZznom smere _ 350 £ 50
14. - vprie€nom smere STN EN 12310-1 N 400 =50
15. | Rozmerova stabilita % <0,3
STN-EN 1107-1
metéda A
16. | Ohybnost pri nizkej teplote STN-EN 1109 °c -25 /g 30 mm
17. | Odolnost proti te€eniu pri STN-EN 1110 °c 100
zvySenej teplote
18. | Odolnost pri nizkej teplote STN-EN 1109 °c -20+5
pri umelom starnuti STN-EN 1296
19. | Prifnavost posypu STN-EN 12309 % 10+10
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